GKV Priif- und Bewertungsklausel
fur Polyethylen-Folien und Erzeugnisse daraus !
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Die von Experten der Kunststofffolienindustrie Oberarbeitete Prf- und Bewertungsklausel gibt den Brauch im
Handelsverkehr mit PE- Folien und Produkten hieraus wieder, sofern keine abweichenden Vereinbarungen getroffen
werden. Fur Fertigpackungen gelten die Vorschriften der Fertigpackungsverordnung und gegebenenfalls europdische
Normen, die im Fall der Kollision der Klausel vorgehen.
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Dicke und Flachengewicht

Zweck der Priifung
Die Prifung dient der Ermittlung des Flachengewichtes in Verbindung mit der GleichmaBigkeit der Dicke der Folie.

Entnahme, Form und Anzahl der Probestiicke

Bei der Probenentnahme sind mindestens funf Proben zu ziehen. Unabhangig von der gelieferten Menge ist die Zahl
der Proben auf 50 begrenzt. Die Entnahme der Proben erfolgt unter Hinzuziehung des Lieferanten, es sei denn, er
verzichtet ausdriicklich hierauf.

For die Bestimmung der Dicke wird von jeder Probe ein ca. 10 cm breiter Streifen Uber die Gesamtbreite der
Folienbahn entnommen. Schlauchware wird hierzu gegebenenfalls einseitig geschlitzt und breitgelegt. Dies gilt
entsprechend for Fertigprodukte.

Fur die Bestimmung des Flachengewichtes erfolgt die Probenahme wahiweise nach DIN EN 1SO 2286 Teil
1-3 in der jeweils geltenden Fassung oder durch Entnahme eines 1m langen Streifens der gesamten Breite.

Konditionierung von Proben

Die Proben sind bei Normalklima 23/50 + 2 nach DIN 50014 mindestens 10 Stunden zu lagern. Es ist darauf zu achten,
etwa vorhandene Verunreinigungen von den Proben zu entfernen.

Durchfiihrung und Auswertung der Priifungen

Eine Prifung kann von jeder Vertragspartei innerhalb der von den Parteien festgelegten Frist fir die Feststellung von
Mangein gefordert werden. In dem Prifbericht des beauftragten Institutes ist ausdriicklich festzustellen, ob die gepriifte
Ware den Anforderungen der GKV Priif- und Bewertungsklausel entspricht oder nicht. Etwaige Rechtsanspriiche aus
den behaupteten Mdngein kdnnen nach Zustellung des Prifberichtes geltend gemacht werden. Die Kosten der Priifung
tragt der Kaufer, sofern die Ware der Klausel entspricht; anderenfalls gehen die Prifkosten zu Lasten des Lieferanten.

Dicke
Die Dickenmessungen miissen sich Uber die ganze Breite (Herstellbreite) der Probe erstrecken. Der Messabstand

betragt 10 mm oder maximal 99 Messpunkte gleichmaRig Uber die gesamte Breite (bei Folienbreiten) gréBer als 1 m in
variablem Abstand verteilt.

Die Dickenmessung ist mit einem kalibrierten Dickenmessgerét durchzufihren.

Die Dickenmessung ist generell quer zur Herstellung der Folie durchzufiihren. Die Streubreite der
Einzelabweichungen darf von der Nenn-Dicke (Solldicke) betragen:
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411 Bis 2500 mm Breite: Maximale Einzelabweichung
Nenndicke, Solldicke Dickentoleranz
Kleiner 15 p +22%
15 bis25 p +15%
groBer 25 p +13%
41.2 Ab Breite 2501 mm bis 6000 mm
Kleiner 25 p +25%
25 bis 50 p +20 %
groBer 50 p +15%
41.3 Breite > 6001 mm
< 50 +25%
>/=50 p +20%
Diese Werte missen von mindestens 95 % der Messpunkte (entspricht statistisch 2 ?) eingehalten werden. Die
Dicke wird in mm oder y angegeben. Aus den ermittelten Einzelmessungen wird das arithmetische Mittel gebildet.
4.2 Flachengewicht
Das ermittelte Flichengewicht wird in Gramm pro nf bzw. Laufmeter angegeben. Die entnommenen Proben werden
nach Konditionierung gem. 3. mit einer Genauigkeit von 0,1 % gewogen. Wenn mehrere Muster im Sinne der Ziffer
2.2 bezogen werden, so gilt das arithmetische Mittel aller Einzelmessungen.
4.3  Faor die bestellte Nenndicke bzw. Solldicke oder das Flachengewicht gelten bei Lieferung je LosgroRe folgende
Toleranzen:
zulassige Abweichungen
vom Sollgewicht
bis 200kg +10%
201 kg bis 1.000kg +7%
1001 kg bis 5.000 kg +5%
Ober 5.001 kg +4%
§. Ausfertigung des Priifberichtes
Die Ware mpﬂ'd’l‘l der GKV - Prif - und Bewertungsklausel, wenn samtliche unter Ziffer 4.1 - 4.2 genannten
Toleranzen eingehalten wurden. Eine Addition beider Toleranzbereiche ist unzulassig.
Im GKV- Prifbericht sind enthalten:
+ Hersteller, Chargennummer oder eine ahnliche Identifikationsnummer,
Tag der Lieferung und Tag der Probenentnahme
« Vereinbarte Sollwerte
+ Istwerte und Abweichung in % von den Sollwerten.
« Beurteilung, ob das Prifergebnis innerhalb der vom GKYV festgelegten Priif- und BewertungsmaBstabe liegt.
Je eine Ausfertigung des Prifberichtes ist dem Abnehmer und dem Lieferanten gleichzeitig zuzustellen. Bei Folien
und Folienprodukten, die bei der Uberprifung Abweichungen von den Sollwerten der GKV Priif- und
Bewertungsklausel zeigen, sollten Sondervereinbarungen festgelegt werden.
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